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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

RAWLPLUG S.A.
ul. Kwidzynnska 9, 51-416 Wroctaw

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

t.aczniki tworzywowe
R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M
do mocowania termoizolaciji

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
09 marca 2026 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
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drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 09 marca 2021 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 zawiera 41 stron, w tym 3 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowacé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentdw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg taczniki tworzywowe R-TFIX-8S, R-TFIX-
8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-1ONS i KI-1OM do mocowania termoizolacji, produkowane przez
RAWLPLUG S.A,, ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroctaw, w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobdw:

— taczniki R-TFIX-8S, ktérych elementami sktadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wkrecany do
tulei trzpien rozporowy ze stali ocynkowanej (teb trzpienia jest pokryty tworzywem),

— 1aczniki R-TFIX-8S-X, ktérych elementami sktadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wkrecany do
tulei trzpien rozporowy ze stali ocynkowanej,

— aczniki R-TFIX-8M, ktorych elementami sktadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wbijany do tulei
trzpien rozporowy ze stali ocynkowanej (teb trzpienia moze by¢ pokryty tworzywem),

— 1gczniki KI-10N, ktérych elementami skiadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wbijany do tulei
trzpien rozporowy ze stali ocynkowanej (feb trzpienia moze byé pokryty tworzywem),

— 1gczniki KI-10NS, ktérych elementami sktadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wkrecany do tulei
trzpien rozporowy ze stali ocynkowanej (teb trzpienia moze by¢ pokryty tworzywem),

— {gczniki KI-10M, ktérych elementami sktadowymi sg tuleja z polipropylenu (PP) i wbijany do tulei
trzpien rozporowy ze stali ocynkowane;j.

Tuleje tgcznikow (korpusy) sa wykonane z polipropylenu (PP), w kolorach: naturalnym, biatym,
czerwonym, szarym, zottym, czarnym, niebieskim, zielonym lub pomaranczowym (materiat pierwotny),
charakteryzujgcego sie krzywag roznicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wedtug normy PN-EN
ISO 11357-1:2016, zgodng ze wzorcem ustalonym w procedurze Krajowej Oceny Techniczne;.

Trzpienie rozporowe tgcznikow R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X i R-TFIX-8M sg wykonane ze stali zwyktej,
weglowej, charakteryzujacej sie granicg plastycznosci fy« = 420 N/mm? i wytrzymato$cig na rozcigganie
fuk = 520 N/mm2i sg pokryte powtokg cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 5 ym, wedtug normy PN-EN
ISO 4042:2001.

Trzpienie rozporowe tgcznikéw KI-10N i KI-1ONS sg wykonane ze stali zwyklej, weglowej,
charakteryzujgcej sie granicg plastycznosci fy« = 190 N/mm?2 i wytrzymaloscig na rozcigganie
fuk = 330 N/mmZ2i sg pokryte powiokag cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 5 um, wedtug normy PN-EN
ISO 4042:2001.

Trzpienie rozporowe fgcznikéw KI-10M sg wykonane ze stali zwyktej, weglowej, charakteryzujgcej
sie granicg plastycznosci fyx 2 180 N/mm?i wytrzymatoscig na rozcigganie fuk 2 300 N/mm?2i sg pokryte
powtoka cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 5 ym, wéd#ug normy PN-EN 1SO 4042:2001.

teb trzpienia tgcznikéw moze byé pokryty poliamidem z wibknem szklanym.

taczniki tworzywowe R-TFIX-8S i R-TFIX-8S-X mogg by¢ stosowane z dodatkowymi talerzykami
dociskowymi KWL 90, KWL 110, KWL 140, KWX 63 i KWX 110. taczniki tworzywowe R-TFIX-8M,
KI-10M, KI-10N i KI-1ONS mogg by¢ stosowane z dodatkowymi talerzykami dociskowymi KWL 90,
KWL 110 i KWL 140.

taczniki i ich wymiary pokazano w Zataczniku A. Mocowanie z zastosowaniem {gcznikow
R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M pokazano w Zatgczniku B.
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki tworzywowe R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M sg
przeznaczone do mechanicznego mocowania piyt termoizolacyjnych z wetlny mineralnej (zwyklej
i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (styropianu — EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS).

taczniki tworzywowe R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M moga by¢
rébwniez stosowane do mechanicznego mocowania ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej (zwykiej
i lamelowej), z polistyrenu ekspandowanego (styropianu — EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
w systemach renowaciji ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw, przy wykonywaniu dodatkowej warstwy
termoizolacji na istniejgcych ociepleniach, w systemach klejonych i mocowanych mechanicznie (bez kleju),
w przypadkach, gdy ocieplenie nie spetnia wymagan cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny
wymaga renowagcji.

taczniki tworzywowe R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M mogg by¢
takze stosowane do mechanicznego mocowania ptyt termoizolacyjnych przy wykonywaniu oktadzin
wentylowanych.

taczniki R-TFIX-8S i R-TFIX-8S-X stosuje sie do wykonywania zamocowan w podfozach z:

— betonu zwyktego klasy C12/15 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016,

— prefabrykowanych ptyt z betonu zwykiego klasy C16/20 + C50/60 wedtug normy PN-EN
206+A1:2016, o grubosci nie mniejszej niz 40 mm,

— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm?2 (klasy nie nizszej niz 20) i gestosci nie mniejszej niz 1,7 kg/dm3,

— cegiet wapienno-piaskowych petnych wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 30,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 30)vi gestosci nie mniejszej niz
1,8 kg/dm3,

— cegiet ceramicznych perforowanych pionowo (z otworami) Porotherm wediug normy PN-EN
771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/'mm?2 (klasy nie mniejszej niz
15), o grubosci scianki nie mniejszej niz 10,3 mm i gestosci nie mniejszej niz 0,9 kg/dm3,

— blokéw kanatowych z betonu na kruszywie lekkim LAC wediug normy PN-EN 1520:2011,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm?2 (klasy wytrzymato$ci nie mniejszej niz 4),
o grubosci $cianki nie mniejszej niz 25 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,2 kg/dm3,

— elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego AAC 4 wedtug normy PN-EN
771-4+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5 N/mm2 (klasy wytrzymatosci nie
mniejszej niz 5) i klasy gestosci nie nizszej niz 400.
taczniki R-TFIX-8M stosuje sie do wykonywania zamocowan w podtozach z:

— betonu zwyktego klasy C12/15 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:20186,

— prefabrykowanych piyt z betonu zwykiego klasy C16/20 + C50/60 wedtug normy PN-EN
206+A1:2016, o grubosci nie mniejszej niz 40 mm,

— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm? (klasy nie mniejszej niz 20) i gestosci nie mniejszej niz 1,7 kg/dms3,
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— cegiet wapienno-piaskowych petnych wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 30,0 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 30) i gestosci nie mniejszej niz
1,8 kg/dms3,

— cegiet wapienno-piaskowych perforowanych (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 21,0 N/mm? (klasy nie mniejszej niz 20), o grubosci
$cianki nie mniejszej niz 100 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,4 kg/dms3,

— cegiet ceramicznych perforowanych pionowo (z otworami) Porotherm wedtug normy PN-EN
771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/'mm? (klasy nie mniejszej niz
15), o grubosci $cianki nie mniejszej niz 10,3 mm i gestosci nie mniejszej niz 0,9 kg/dms,

— blokéw kanatowych z betonu na kruszywie lekkim LAC wedtug normy PN-EN 1520:2011,
o wytrzymatoséci na sciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm?2 (klasy wytrzymatoéci nie mniejszej niz 4),
o grubosci $cianki nie mniejszej niz 25 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,2 kg/dm3,

— elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego AAC 5 wedtug normy PN-EN
771-4+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5 N/mm? (klasy wytrzymatosci nie
mniejszej niz 5) i klasy gestosci nie nizszej niz 600.
taczniki KI-10N stosuje sie do wykonywania zamocowan w podtozach z:

—  betonu zwyktego klasy C20/25 + C50/60 weditug normy PN-EN 206+A1:2016,

— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 20) i gestosci nie mniejszej niz 1,7 kg/dms3,

— cegiet ceramicznych drgzonych pionowo (z otworami) wedlug normy PN-EN 771-1+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/'mm? (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci
$cianki nie mniejszej niz 13 mm i gestosci nie mniejszej niz 0,95 kg/dm3,

— cegiet ceramicznych drazonych pionowo (z otworami) i poryzowanych wedtug normy
PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm? (klasy nie
mniejszej niz 15), o grubosci $cianki nie mniejszej niz 10 mm i gestosci nie mniejszej niz
0,8 kg/dm3,

— cegiet silikatowych drgzonych (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymato$ci
na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm? (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci $cianki nie
mniejszej niz 22 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,3 kg/dm3,

— blokéw peinych z betonu na kruszywie lekkim LAC wediug normy PN-EN 771-3+A1:2015,
o wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? i gestosci nie mniejszej niz 1,56 kg/dm?,

— elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego wedtug normy PN-EN 771-4+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? (klasy wytrzymatosci nie mniejszej niz 2)
i klasy gestosci nie nizszej niz 400,

— elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego wedtug normy PN-EN 771-4+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5 N/'mm? (klasy wytrzymato$ci nie mniejszej niz 5)
i klasy gestosci nie nizszej niz 600.
taczniki KI-10NS stosuje sie do wykonywania zamocowan w podtozach z:

—  betonu zwyktego klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016,

— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymato$ci na Sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 20) i gesto$ci nie mniejszej niz 1,7 kg/dms3,
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— cegiet ceramicznych drgzonych pionowo (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm? (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci
$cianki nie mniejszej niz 13 mm i gestosci nie mniejszej niz 0,95 kg/dm3,

— cegiet ceramicznych drgzonych pionowo (z otworami) i poryzowanych wedtug normy
PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2 (klasy nie
mniejszej niz 15), o grubosci Scianki nie mniejszej niz 10 mm i gestosci nie mniejszej niz
0,8 kg/dm3,

— cegiet silikatowych drgzonych (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci $cianki nie
mniejszej niz 22 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,3 kg/dm3,

— blokéw peinych z betonu na kruszywie lekkim LAC wedtug normy PN-EN 771-3+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm?2 i gestosci nie mniejszej niz 1,56 kg/dms3,

— elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego ACC 2 wedlug normy PN-EN
771-4+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/'mm? (klasy wytrzymatosci nie
mniejszej niz 2) i klasy gestosci nie nizszej niz 400.
taczniki KI-10M stosuje sie do wykonywania zamocowan w podtozach z:

— betonu zwykiego klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016,

— cegiet ceramicznych petnych, wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na sciskanie
nie mniejszej niz 20 N/mm? (klasy nie mniejszej niz 20) i gestosci nie mniejszej niz 1,7 kg/dms3,

— cegiet ceramicznych drgzonych pionowo (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015,
o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/'mm? (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci
$cianki nie mniejszej niz 13 mm i gestos$ci nie mniejszej niz 0,95 kg/dm3,

— cegiet ceramicznych drgzonych pionowo (z otworami) i poryzowanych wedlug normy
PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2 (klasy nie
mniejszej niz 15), o grubosci Scianki nie mniejszej niz 10 mm i gestoSci nie mniejszej niz
0,8 kg/dm3,

— cegiet silikatowych petnych wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie
mniejszej niz 20,0 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 20) i gestosci nie mniejszej niz 2,0 kg/dms3,

— cegiet silikatowych drazonych (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2 (klasy nie mniejszej niz 15), o grubosci $cianki nie
mniejszej niz 30 mm i gestosci nie mniejszej niz 1,6 kg/dm3,

— blokéw peitnych z betonu na kruszywie lekkim LAC wediug normy PN-EN 771-3+A1:2015,
o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? i gestosci nie mniejszej niz 1,56 kg/dms3,

— pustakow z betonu kruszywowego lekkiego AAC 2 wediug normy PN-EN 771-3+A1:2015,
o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm?, o grubo$ci $cianki nie mniejszej niz
30 mm i gestosci nie mniejszej niz 0,8 kg/dm3.

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia nalezy zawsze poddac¢ ocenie stan podioza (Sciany
zewnetrznej i istniejgcego ocieplenia). Dtugos¢ tgcznika powinna byé sumg catkowitej grubosci starego
ocieplenia, grubosci projektowanego ,nowego” materiatu izolacyjnego i giebokosci zakotwienia
w poditozu. Gtebokos¢ zakotwienia powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym docieplenia,

w zalezno$ci od rodzaju podtoza i nie mniejsza niz podana w tablicach w Zatgczniku B.
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Podczas mocowania termoizolacji do podtoza wykonuje sie otwér montazowy za pomocg wiertta do
betonu lub pustakéw ceramicznych poryzowanych, o $rednicy nominainej 8 lub 10 mm. Wprowadza sie
tuleje tworzywowa, a nastepnie wbija / wkreca sie do tulei trzpien rozporowy, powodujgc powstanie
trwatego zakotwienia. Mocowanie z zastosowaniem tgcznikéw pokazano w Zatgczniku B.

W przypadku mocowania piyt ze styropianu, montaz tgcznikow moze odbywaé sie zaréwno na
powierzchni ptyty lub w uprzednio wyfrezowanym zagtebieniu o $rednicy 65 mm i glebokosci nie wiekszej
niz 20 mm.

Nos$nosci charakterystyczne na wyrywanie z podioza i na $ciskanie (ze zginaniem na ramieniu)
podano w Zatgczniku C.

Warto$¢ charakterystyczng nosnosci na $cinanie (ze zginaniem na ramieniu) Vrkstgcznikéw oblicza
sie wedtug ponizszego wzoru:

_y - Mpys
VRk,s - l

gdzie:

am =2,

| =e1 +0,5d — dlugo$¢ ramienia, mm,

Mrks=1,2 - Ws - fuxk — moment sity, Nm,

Ws = (T1d3)/32 — wskaznik wytrzymatos$ci metalowego trzpienia, mm3,
e1 — diugos¢ ramienia do ktérego przytozona jest sita, mm,

d — Srednica trzpienia metalowego, mm,

fuk — wytrzymato$¢ charakterystyczna trzpienia na rozcigganie, N/'mm2.

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw tworzywowych na wyrywanie
z podioza, nalezy podzieli¢ no$nosci charakterystyczne na wyrywanie z podtoza, podane w Zatgczniku C,
przez czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa réwny 2,0.

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw tworzywowych na $cinanie,
nalezy podzieli¢ nosnosci charakterystyczne na $Scinanie, podane w Zatgczniku C, przez czesciowy
wspodtczynnik bezpieczenstwa rowny fuk / fyk, wynoszacy:

— 1,24 w przypadku tgcznikéow R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X i R-TFIX-8M,

— 1,67 w przypadku tgcznikéw KI-10M,

— 1,74 w przypadku tgcznikéw KI10-N i KI-10NS.
Nalezy przy tym sprawdzaé warunek nieprzekroczenia parametrow wytrzymatoSciowych talerzyka
tacznika w przypadku, gdy obcigzenie pionowe dziata na ramieniu L.

llos¢ tacznikéw nalezy okreslac na podstawie obliczen statycznych, uwzgledniajgc nosnosci podane
w Zatgczniku C.

Ze wzgledu na agresywno$¢ korozyjng $rodowiska, tgczniki tworzywowe R-TFIX-8S,
R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M z trzpieniem stalowym nalezy stosowaé zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach PN-EN ISO 2081:2011, PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO
9223:2012.

Instrukcje montazu tgcznikéw, akcesoria oraz narzedzia montazowe pokazano na rysunkach
w Zatgczniku A.

taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie

z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych,
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ustaleniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczacg

warunkéw wykonywania zamocowan z uzyciem ww. tgcznikow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. No$nosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw. Nosnosci charakterystyczne
zamocowan fgcznikéw podano w Zatgczniku C.

3.1.2. Trwalos¢ tacznikéw. Powtoka cynkowa na trzpieniu o grubosci nie mniejszej niz 5 ym,

zapewnia trwato$¢ tgcznikdéw w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.1.3. Wiasciwosci wytrzymatosciowe talerzyka tulei tacznikéw. Sztywnos¢ talerzyka tulei
tacznikow R-TFIX-8S i R-TFIX-8S-X nie jest mniejsza niz 0,6 kN/mm, a obcigzenie niszczace talerzyk jest
nie mniejsze niz 2,04 kN.

Sztywnos¢ talerzyka tulei tgcznikow R-TFIX-8M nie jest mniejsza niz 1,0 kN/mm, a obcigzenie
niszczace talerzyk jest nie mniejsze niz 1,53 kN.

Sztywnosc¢ talerzyka tulei fgcznikéw KI-10N, KI-10NS nie jest mniejsza niz 0,5 kN/mm, a obcigzenie
niszczace talerzyk jest nie mniejsze niz 1,23 kN.

Sztywnos¢ talerzyka tulei tacznikow Kl-10M nie jest mniejsza niz 0,4 kN/mm, a obcigzenie niszczace

talerzyk jest nie mniejsze niz 2,6 kN.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Nos$nosci charakterystyczne zamocowarn {acznikéw. Badanie nosnosci charakterystycznych
zamocowan tgcznikoéw R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M na wyrywanie
z podioza wykonuje sie wedtug EAD 330196-01-0604, tablica 2.3, p. 1 (wczesniej ETAG 014), na
tacznikach osadzonych w podiozach opisanych w Zataczniku C. Wartosci nosnosci charakterystycznych
na $cinanie oblicza sie ze wzoru podanego w p. 2.

3.2.2. Trwalos¢ tacznikéw. Badanie grubosci powloki cynkowej wykonuje sie wedtug normy PN-EN
ISO 2178:2016 lub PN-EN [ISO 3497:2004.

3.2.3. Wlasciwosci wytrzymalosciowe talerzyka tulei lacznikéw. Badanie wtasciwosci
wytrzymatosciowych talerzyka tulei tgcznikéw tworzywowych wykonuje sie wedtug Raportu Technicznego
EOTA TR 026.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w kompletach
w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy

niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.
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Sposob znakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

—  poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na niej
udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWEDLUG i 1999/45/WE oraz
zZmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig zmiany
surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie produkcyjnym.
Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta, powinny by¢
dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkgciji
i zapewnia¢ utrzymanie w produkgji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikéw, kontrole
i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkgciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszag byé w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) tgcznikow w zakresie ksztattu i wymiarow,

b) trzpieni stalowych w zakresie grubo$ci powioki cynkowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujag sprawdzenie nosnosci charakterystycznych
zamocowan fgcznikéw na wyrywanie z podtoza.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezgce w zakresie wtasciwosci tworzywa (materiat wtdérny) powinny by¢é prowadzone
zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej dostawy surowca.

Badania biezgce w zakresie ksztattu i wymiaréw oraz grubosci powtoki cynkowej trzpieni stalowych
tacznikéw powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej
partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli
produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk facznikéw tworzywowych R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X,
R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
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z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
z poézniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jako$¢, a wykonawcéw roboét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 02947/20/Z00NZK. Opinia techniczna dotyczgca tacznikéw tworzywowych R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-
X, R-TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M. Zakfad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB, Katowice 2020 r.

2) LZK00-02328/20/R138NZK. Raport z badan tgcznikdw tworzywowych produkcji firmy KOELNER
typu R-TFIX-8S, R-TFIX-8M do mocowania termoizolacji, Zaktad Konstrukcji Budowlanych,
Geotechniki i Betonu ITB, Katowice 2020 r.

3) Evaluation report for the assessment of plastic anchors R-TFIX-8M for fixing of ETICS. TZUS,
October 2018.

4) Evaluation report for the assessment of plastic anchors R-TFIX-8S for fixing of ETICS. TZUS,
February 2017.

5) LOKO03-02328/13/R360SK. Raport z badan tgcznikéw tworzywowych produkcji firmy KOELNER
typu KI1ON. Oddziat Slgski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Laboratorium
tacznikow i Wyrobéw Budowlanych LOK, Katowice, 2013 r.
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6)

7)

8)

9)

10)

LOKO01-02328/12/R180SK. Raport z badan tgcznikéw tworzywowych produkcji firmy KOELNER
typu KI1ONS do mocowania termoizolacji w ukifadach dodatkowej warstwy docieplajacej na
istniejgcych systemach docieplen. Oddziat Slgski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie. Laboratorium tgcznikéw i Wyrobéw Budowlanych LOK, Katowice, 2012 r.
LOKO01-02328/13/R360SK. Raport z badan tgcznikéw tworzywowych produkcji firmy KOELNER
typu KI-10N oraz KI-10M do mocowania termoizolacji w uktadach dodatkowej warstwy docieplajacej
na istniejacych systemach docieplen. Oddziat Slgski w Katowicach Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie. Laboratorium tacznikéw i Wyrobow Budowlanych LOK, Katowice, 2013 r.
Evaluation Report for Report no. LOK0102328/12/R280SK for plastic anchors type KI-10N & KiI-
10NS for fixing of ETICS. Instytut Techniki Budowlanej, November 2012.

Evaluation Report for the assessment of nailed-in plastic anchors KOELNER KI-10, KOELNER Ki-
10PA and KOELNER KI-10M for fixing of External Thermal Insulation Composite Systems. Instytut
Techniki Budowlanej, February 2012.

G 04-01-05a/bue. Test report of the mechanical properties, of the durability against alkalnity and of
the DSC — curves of the Polypropylene Tipplen K499, test carried out by Laboratory of Lehrstuhl fiir

Kunststofftechnik, Universitat Erlangen, Germany.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 206+A1:2016
PN-EN 771-1+A1:2015

PN-EN 771-2+A1:2015

PN-EN 771-3+A1:2015

PN-EN 771-4+A1:2015

PN-EN 1520:2011

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 12329:2002

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 2178:2016

PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN ISO 4042:2018

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

Wymagania dotyczgce elementow murowych. Cze$¢ 2: Elementy
murowe

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)
Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

Ochrona metali przed korozjg. Elektrolityczne powfoki cynkowe z
dodatkowg obrébkg na zelazie lub stali

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Powfoki niemagnetyczne na podfozu magnetycznym. Pomiar grubos$ci
powtok. Metoda magnetyczna stali

Powfoki metalowe. Pomiary grubosci powfok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Czesci ztgczne. Powtoki elektrolityczne
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PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 12944-2:2018

PN-EN ISO 11357-1:2016

EAD 330196-01-0604

EOTA TR 026
ETAG 014

AT-15-9119/2015

Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢é atmosfer. Klasyfikacja,
okreslenie i ocena

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC).
Czes¢ 1: Zasady ogdine

Plastic anchors made of virgin or non-virgin material for fixing of
external thermal insulation composite systems with rendering

Plate stiffness of plastic anchors for ETICS

tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
Scian zewnetrznych

tgczniki tworzywowe TFIX-8S, TFIX-8M, KI-10N, KI-10NS i KI-10M
do mocowania termoizolacji

ZAL ACZNIKI
Zalacznik A.  Materiaty i wymiary 18CZNIKOW.........c.ooiiiiiiiiii e 14
Zalgeznik B. Parametry INONIEZO . s sorosyssomessmssmmms s mnmsmssns s s s oA 855 S am S e RS o S s 34
Zalacznik C. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgCznikOW ..........ccceeeeiviiiericierecee e 37
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Zatacznik A.

Tuleja kotwy

Omaczene demyfixag
bypu kotwy. TFIX-8S
Qznaczene typu matenais podkiadoweqs it

Jug0se kotwy (np 135)

Zraak logo fumoweyo
FAWPLUG

y Qenaczenie ghebokoSo mameonowej kotwicna
{ .
§ £
b
(- ~ f K
(| boos | T CHHHEER
E L‘h"a"ﬂ‘n
. S
Sruba z powioka
8 2
! 1
o o
1
T =1 HHLRHTHE S
L1 [}
&= &
Lsi -

. . Tuleja tacznika, mm Trzpien rozporowy, mm
Oznaczenie tacznika
dnom La hes d1 Ls1
R-TFIX-8S-115 115 115
R-TFIX-8S-135 135 135
R-TFIX-8S-155 155 155
R-TFIX-85-175 175 174
R-TFIX-8S-195 195 195
R-TFIX-8S-215 215 215
R-TFIX-8S-235 235 235
R-TFIX-8S-255 255 255
R-TFIX-8S-275 275 25" 275
8 2) 5,8

R-TFIX-8S-295 295 65 295
R-TFIX-8S-315 315 280
R-TFIX-8S-335 335 335
R-TFIX-8S-355 355 355
R-TFIX-8S-375 375 375
R-TFIX-8S-395 395 395
R-TFIX-8S-415 415 415
R-TFIX-8S-435 435 435
R-TFIX-8S-455 455 455

Dopuszczalne odchyiki +0.1 +20 ) +0.1 +20

wymiaréw - - - -7
" dla podiozy: beton zwykly, cegta ceramiczna petna, cegta ceramiczna perforowana pionowo, cegla wapienno-
piaskowa petna, bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC
2 dla podioza: autoklawizowany beton komérkowy AAC 4

Rysunek A1. taczniki tworzywowe R-TFIX-8S

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Tuleja kotwy

Fiako g M egn

HAWPLUG

/';3'"]1

|
I
K
%
i
L

Tuleja tacznika,

Trzpien rozporowy,

Oznaczenie tacznika mm mm

dnom La hes d1 Ls:
R-TFIX-8S-115-X 115 80
R-TFI1X-8S-135-X 135 100
R-TFIX-8S-155-X 155 120
R-TFIX-8S-175-X 175 140
R-TFIX-8S-195-X 195 160
R-TFIX-85-215-X 215 180
R-TFIX-8S-235-X 235 200
R-TFIX-8S-255-X 255 220
R-TFIX-88-275-X 275 251) 240

8 o 58
R-TFIX-88-295-X 295 652 260
R-TFIX-8S-315-X 315 280
R-TFIX-88-335-X 335 300
R-TFI1X-8S-355-X 355 320
R-TFIX-88-375-X 375 340
R-TFIX-88-395-X 395 360
R-TFI1X-8S-415-X 415 380
R-TFI1X-8S-435-X 435 400
R-TFIX-8S-455-X 455 240
Dopuszcza!ne’odchyiki +0,1 +20 } +0.1 +2.0
wymiaréw

2)

dla podiozy: beton zwykly, cegta ceramiczna petna, cegta ceramiczna perforowana pionowo, cegta wapienno-

piaskowa petna, bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC
dla podioza: autoklawizowany beton komérkowy AAC 4

Rysunek A2. tgczniki tworzywowe R-TFIX-8S-X

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Tuleja kotwy
DZnaczens
wdentyhikacy typu
k TFIX-8M Dlugedd Znak logo frmowego
Oznaczene typu matenabs {np 135) RAWLPLUG
Ornaczere glebokesa rnamonc e kotaiena da E]
| ! t ¢ 3 ¢ H v - !
§ - . o
s h‘_
I
| Ly |
Gwozdz
A% )
x ¥
© a
[} ]
2} ©
1 /,,..\\\\
| | TR 9
I ¢
¢=30
LH
Trzpien
DXOXIOX =] 3
Ly 74,5
Tuleja tacznika, Trzpien rozporowy,
Oznaczenie tacznika mm mm
dnom La het d1 Ln Lp
R-TFIX-8M-135 135 95 43
R-TFIX-8M-155 165 85 73
R-TFIX-8M-175 175 105 73
R-TFIX-8M-195 195 i 125 73
R-TFIX-8M-215 8 215 62522) 4,4 145 73
R-TFIX-8M-235 235 125 113
R-TFIX-8M-255 255 145 113
R-TFIX-8M-275 275 168 113
R-TFIX-8M-295 295 185 113
Dopuszczalne odchyiki +0.1 £20 } +0.1 +0.1 +20
wymiaréw = =4 =Y, 0, +2,
" dla podiozy: beton zwykly, cegta ceramiczna peina, cegta wapienno-piaskowa petna, cegta wapienno-piaskowa
perforowana, cegta ceramiczna perforowana, bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC
2 dla podioza: autoklawizowany beton komérkowy AAC 5

Rysunek A3. £aczniki tworzywowe R-TFIX-8M

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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. . Tuleja tacznika, mm Trzpien rozporowy, mm
Oznaczenie tacznika
dnom La hes d Lpn
KI10-120N 120 120
KI10-140N 140 140
KI10-160N 160 160
KI10-180N 180 180
KI10-200N 10 200 40" 49 200
KI10-220N 220 602 ’ 220
KI10-240N 240 240
KI10-260N 260 260
KI110-300N 300 300
KI10-340N 340 340
Dopuszczalne odchytki +01 +20 ) +0.1 +20
wymiaréw - -7 - -
" dla podtoza: beton zwykly
2 dla podiozy: cegta ceramiczna peina, cegta ceramiczna drgzona, cegta ceramiczna drazona i poryzowana, cegta
silikatowa drgzona, bloki petne z betonu na kruszywie lekkim, autoklawizowany beton komérkowy AAC 2 i AAC 5

Rysunek A4. taczniki tworzywowe KI-10N

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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ITiE
N N

HE -

Hl U AR IS

. . Tuleja tacznika, mm Trzpien rozporowy, mm
Oznaczenie tacznika
dnom La hes d Lpn
KI10-140NS 10 140 140
KI10-160NS 10 160 160
KI10-180NS 10 180 180
KI10-200NS 10 200 200
KI10-220NS 10 220 60 5,1 220
KI10-240NS 10 240 240
KI10-260NS 10 260 260
KI10-300NS 10 300 300
KI10-340NS 10 340 340
Dopuszcza.lne,odchy#ki +0.1 +20 ) +0.1 +20
wymiaréw

Rysunek A5. tgczniki tworzywowe KI-10NS

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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. . Tuleja tacznika, mm Trzpien rozporowy, mm
Oznaczenie tacznika
dnom La hes d Lpn
Ki110-070M 70 70
KI10-090M 90 90
KI110-120M 120 120
KI10-140M 140 60" 140
K110-160M 10 160 252 4,9 160
KI10-180M 180 409 180
KI110-200M 200 200
KI110-220M 220 220
KI10-260M 260 260
Tolerancje -0,2 -2,0 - +0,2 +5,0
" dla podioza: beton zwykly
2 dla poditozy: cegta ceramiczna peina, cegta ceramiczna drgzona, cegta ceramiczna drgzona i poryzowana, cegta
silikatowa petna, cegta silikatowa drazona
3 dla podtozy: bloki petne z betonu lekkiego AAC 2, pustaki z betonu na kruszywie lekkim.

Rysunek A6. taczniki tworzywowe KI-10M

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1



I-Il®
20/41 ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1 Lo

KWL 80

KWL 110

KWL 140

Rysunek A7. Talerzyki dociskowe KWL 90, KWL 110 i KWL 140

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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KWX 63

KWX 110

Rysunek A8. Talerzyki dociskowe KWX 63 i KWX 110

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Hiyan
_/

L
f= -1
. Srednica, d Wysokos$é, L
Material
mm

. 10

Styropian (biaty) 63
20
: 10

Styropian (szary) 63
20
. 10

Weina mineralna 63
20

Rysunek A9. Zaslepka z EPS lub MW

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy i gtebokosci.

. Oczysci¢ wywiercony otwor (3x).

. Umiesci€ koncdéwke montazowg R-TFIX-TOOL-RED

w zagtebieniu czesci tworzywowej tacznika R-TFIX-8S.

. Wsunac¢ tgcznik w wywiercony otwoér. Po osadzeniu

tacznika w otworze talerzyk powinien by¢ docisniety do

powierzchni termoizolacji.

. Podczas dokrecania docisngé koncoéwke, utrzymujgc

precyzyjnie jej prostopadte potozenie wzgledem elewacji.

. Dokrecac wkret tgcznika do momentu osiggniecia

odpowiedniej gtebokosci zakotwienia (talerzyk powinien

by¢ zlicowany z warstwg termoizolac;ji).

Rysunek A10. Instrukcja montazu tgcznikow R-TFIX-8S (montaz powierzchniowy)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci.

2. Oczysci¢ wywiercony otwor (3x).

3. Umiesci€ narzedzie R-TFIX-TOOL-CS / R-TFIX-TOOL-CSM
w fbie fgcznika R-TFIX-8S-X.

4. Wsung¢ tgcznik w wywiercony otwor. Po osadzeniu tgcznika
w otworze zeby talerzyka perforujgcego KWX-63 powinny
by¢ catkowicie zagtebione w termoizolaciji.

5. Podczas dokrecania docisngé koncéwke, utrzymujgc

precyzyjnie jej prostopadte potozenie wzgledem elewaciji.

6. Dokrecac wkret tgcznika do momentu osiggniecia
odpowiedniej gtebokosci zakotwienia (talerzyk powinien by¢

| i)

zagtebiony w termoizolacji). Talerzyk tacznika zakry¢
zaslepka.

7. Zaslepka powinna by¢ zlicowana z warstwg termoizolacji.

Rysunek A11. Instrukcja montazu tgcznikéw R-TFIX-8S-X (montaz zagtebiony)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy i gtebokosci.

2. Oczysci¢ wywiercony otwor (3x).

3. Wsuna¢ tgcznik w wywiercony otwoér. Po osadzeniu
tacznika w otworze talerzyk powinien by¢ docisniety do

powierzchni termoizolaciji.

4. Wbic¢ trzpien tacznika do tulei rozporowej do wyréwnania

sie na jednej powierzchni trzpienia, talerzyka tgcznika

i termoizolaciji.

5. Talerzyk facznika powinien by¢ zlicowany z warstwg

termoizolaciji.

Rysunek A12. Instrukcja montazu tgcznikow R-TFIX-8M (montaz powierzchniowy)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej Srednicy i gtebokosci.

2. Oczysci¢ wywiercony otwor (3x).

3. Umiesci€ narzedzie R-TFIX-TOOL-CSM i wywierci¢ otwor

w termoizolacji. Zeby talerzyka perforujgcego powinny by¢

catkowicie zagtebione w termoizolaciji.

4. Wsung¢ tgcznik w wywiercony otwor. Po osadzeniu
tacznika w otworze talerzyk powinien by¢ zagtebiony

w termoizolaciji.

5. Wbi¢ trzpien tgcznika do tulei rozporowej.

6. Talerzyk fgcznika zakry¢ zaslepkg. Zaslepka powinna byé
Zlicowana z warstwg termoizolaciji.

Rysunek A13. Instrukcja montazu tgcznikow R-TFIX-8M (montaz zagtebiony)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci.

3. Wsung¢ tacznik w wywiercony otwér. Po osadzeniu
facznika w otworze talerzyk powinien by¢ docisniety do

powierzchni termoizolaciji.

4. Wbi¢ trzpien facznika do tulei rozporowej do wyréwnania
sie na jednej powierzchni trzpienia, talerzyka fgcznika

i termoizolaciji.

5. Talerzyk fgcznika powinien by¢ zlicowany z warstwg
termoizolaciji.

Rysunek A14. Instrukcja montazu tgcznikéw KI-10N (montaz powierzchniowy)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Umiesci¢ narzedzie R-TFIX-TOOL-CSM i wywierci¢ otwor
o odpowiedniej srednicy i gtebokosci w termoizolacji. Zeby
talerzyka perforujgcego powinny by¢ catkowicie zagtebione

w termoizolacji

2. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci.

3. Oczysci¢ wywiercony otwor.

4. Wsunac¢ tgcznik w wywiercony otwor. Po osadzeniu
facznika w otworze talerzyk powinien by¢ zagtebiony

w termoizolaciji.

5. Wbic trzpieh tgcznika do tulei rozporowe;.

6. Talerzyk tacznika zakry¢ zaslepka.

7. Za$lepka powinna by¢ zlicowana z warstwg termoizolacji.

Rysunek A15. Instrukcja montazu fgcznikéw KI-10N (montaz zagtebiony)

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy i gtebokosci.

3. Wsung¢ tgcznik w wywiercony otwér. Po osadzeniu
tacznika w otworze talerzyk powinien by¢ doci$niety do

powierzchni termoizolacji.

4. Wkrecic¢ trzpien tgcznika do tulei rozporowej do

wyréwnania sie na jednej powierzchni trzpienia, talerzyka
facznika i termoizolaciji.

5. Talerzyk fgcznika powinien by¢ zlicowany z warstwg
termoizolaciji.

Rysunek A16. Instrukcja montazu tgcznikéw KI-10NS (montaz powierzchniowy)

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Umiesci¢ narzedzie R-TFIX-TOOL-CSM i wywierci¢ otwor
o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci w termoizolacji. Zeby
talerzyka perforujgcego powinny by¢ catkowicie zagtebione

w termoizolacji

2. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej srednicy i gtebokosci.

3. Oczysci¢ wywiercony otwor.

4. Wsungc¢ tacznik w wywiercony otwér. Po osadzeniu
tacznika w otworze talerzyk powinien by¢ zagtebiony

w termoizolaciji.

5. Wkreci€ trzpien facznika do tulei rozporowe;.

6. Talerzyk fgcznika zakry¢ zaslepka.

7. Za$lepka powinna by¢ zlicowana z warstwg termoizolacji.

Rysunek A17. Instrukcja montazu tgcznikéw KI-10NS (montaz zagtebiony)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej srednicy i gtebokosci w
warstwie termoizolacji.

2. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej Srednicy w podtozu.

3. Wsung¢ tgcznik w wywiercony otwor.

4. Whi¢ trzpien tgcznika do tulei rozporowej do wyréwnania
sie na jednej powierzchni trzpienia, talerzyka fgcznika

i termoizolaciji.

5. Talerzyk tgcznika powinien by¢ zlicowany z warstwg
termoizolaciji.

Rysunek A18. Instrukcja montazu tacznikéw Kl-10M (montaz powierzchniowy)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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1. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej $rednicy i gtebokosci w

warstwie termoizolacji.

2. Wywierci¢ otwor o odpowiedniej srednicy w podiozu.

3. Wsung¢ tacznik w wywiercony otwor. Whic trzpien tacznika
do tulei rozporowej do wyréwnania sie na jednej powierzchni
trzpienia i talerzyka tgcznika (talerzyk powinien by¢
zagtebiony w termoizolaciji).

4. Talerzyk tgcznika zakry¢ zaslepka.

5. Za$lepka powinna by¢ zlicowana z warstwg termoizolaciji.

Rysunek A19. Instrukcja montazu tgcznikdéw KI-10M (montaz zagtebiony)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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R-TFIX-TOOL-RED tool do montazu powierzchniowego tgcznikéw R-TFIX-8S

V=
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TX 40 = TORX ® 40 Bit

R-TFIX-TOOL-CS tool do montazu wpuszczanego fgcznikéw R-TFIX-8S-X
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TX 40 = TORX ® 40 Bit

R-TFIX-TOOL-CSM tool do montazu wpuszczanego tgcznikéw R-TFIX-8S-X i R-TFIX-8M

TX 40 = TORX ® 40 Bit

Rysunek A20. Narzedzia montazu tgcznikéw R-TFIX-8S i R-TFIX-8S-X

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Zatacznik B.

FewnetrTna 1ok

Q. -~
System 7 by

Podioze

Rysunek B1. Przyktad mocowania z zastosowaniem tgcznikéw tworzywowych R-TFIX-8S

Jewnetrzna izolacia ceping

System 2 tynkaem

Korek izolaCyny

o e

Podioze

Rysunek B2. Przykiad mocowania z zastosowaniem tgcznikow tworzywowych R-TFIX-8S-X

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Rysunek B3. Przykiad mocowania z zastosowaniem tgcznikow tworzywowych R-TFIX-8M
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Rysunek B4. Przyktad mocowania z zastosowaniem tgcznikéw tworzywowych KI-10N, KI-10NS i KI-10M

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1



36/41

ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1

Rysunek B5. Parametry rozmieszczenia tgcznikdéw tworzywowych w podiozu

s — rozstaw osiowy tgcznikbéw, c — odlegtosc tgcznika od krawedzi podtoza

Tablica B1. Parametry montazu tgcznikéw tworzywowych R-TFIX-8S, R-TFIX-8S-X i R-TFIX-8M

R-TFIX-8S

Poz. Parametr montazowy R-TFIX-8M R-TFIX-8S-X
1 2 3 4
1 Nominalna $rednica wiertta dnom, mm 8

. 5 35" 45"
2 Minimalna gteboko$¢ otworu h1, mm 752 852
7
3 Efektywna gtebokos$¢ zakotwienia her, mm (2322)
Minimalny rozstaw fgcznikéw s, mm 100
Minimalna odlegtos¢ tacznika od krawedzi
5 ; 100
podtoza ¢, mm
. " ; 100":2)
6 Minimalna grubo$¢ podtoza h, mm 409

" dla podtozy: beton zwykly, cegta ceramiczna petna, cegta ceramiczna perforowana, cegta wapienno-piaskowa petna,
cegta wapienno-piaskowa perforowana, bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC

2)

% dla podioza: prefabrykowane piyty z betonu

dla podtoza: autoklawizowany beton komérkowy AAC

Tablica B2. Parametry montazu tgcznikéw tworzywowych KI-10N, KI-10NS i KI-10M

Poz. Parametr montazowy KI-10N KI-10NS KI-10M
1 2 3 4 5
1 Nominalna srednica wiertta dnom, mm 10
2 | Minimalna gteboko$¢ otworu h1, mm 702.9) 70 35%

' 502
40" 60V
3 | Efektywna gteboko$¢ zakotwienia her, mm 602.3) 60 ‘2182
4 | Minimalny rozstaw tgcznikoéw s, mm 100
Minimalna odlegto$¢ fgcznika od krawedzi
5 : 100
podtoza ¢, mm
6 | Minimalna grubo$¢ podtoza h, mm 100

dla podtoza: beton zwykty

dla podtozy: bloki petne z betonu na kruszywie lekkim, elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego

dla pozostatych podtozy

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Zalacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikéw R-TFIX-8S i R-TFIX-8S-X
na wyrywanie z podtoza i na $cinanie

Nosnosé
Glebokosé charakterystyczna Nosnos$¢ charakterystyczna tacznikow
p Rodzai podios ke twieni tacznikdw na wyrywanie na $cinanie®, kN
oz. odzaj podtoza |zakotwienia, 2 podioza, kN
hef, mm
N VRk,s przy VRk,s przy
Rk Lmin=115 mm Lmax = 455 mm
1 2 3 4 5 6
Beton zwykiy"
1 |-C12/15 1,20 0,15 0,03
- C16/20 + C50/60 1,50
Prefabrykowane ptyty
2 |z betonu zwyktego? 1,50 0.15 0,03
3 Cegias)ceramlczna 1,50 015 0,03
petna 25
5 [“egiawEpienno: 1,50 0,15 0,03
piaskowa petna®)
Cegta ceramiczna
5 |perforowana 0,90 0,15 0,03
Porotherm®
Bloki kanatowe z
6 |betonu lekkiego LAC®) B8, 0,15 0,08
Elementy z
7 autokIaW|20\{vanego 65 1,20 0.26 0,03
betonu komérkowego
AAC 47

7
2)

3
4)
5)
)

7

8)

Beton zwykly klasy C12/15 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Prefabrykowane ptyty z betonu zwykiego klasy C16/20 + C50/60 wediug normy PN-EN 206+A1:2016, o grubosci
240 mm.

Cegta ceramiczna petna klasy 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci 2 1,7 kg/dm?.

Cegta wapienno-piaskowa petna klasy 30 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci = 1,8 kg/dm?®.

Cegta ceramiczna perforowana pionowo Porotherm klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015; o grubosci Scianki min.
10,3 mm i gestosci = 0,9 kg/dm?.

Bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm?2 wediug normy
PN-EN 1520:2011 i gestosci = 1,2 kg/dm?.

Elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego AAC 4, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm? wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015 i gestosci 0,4 kg/dm?.

Nos$no$¢ charakterystyczng na Scinanie dla diugosci posrednich (L) nalezy oblicza¢ wedtug wzoru podanego w p. 2.

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1550 wydanie 1
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Tablica C2. No$nosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow R-TFIX-8M
na wyrywanie z podfoza i na $cinanie

Nosnosé
., charakterystyczna Nos$nos¢ charakterystyczna tagcznikéw
p Rodzai podios G:(el;(l)vl_(osic facznikéw na wyrywanie na $cinanie®, kN
oz. odzaj podioza |zakotwienia, z podioza, kN
hef, mm
Nrx VRk,s przy VRk,s przy
Lmin =135 mm Lmax =295 mm
1 2 3 4 5 6
Beton zwykty")
1 -C12/15 1,10 0,09 0,04
- C16/20 + C50/60 1,20
o  |Prefabrykowane plyty 1,00/1,10 0,09 0,04
z betonu zwykiego?
3 Cegias)ceramlczna 1.20 0,09 0,04
petna
Cegta wapienno-
N piaskowa petna? 25 1.20 0,09 0,04
Cegta wapienno-
5 piaskowa 1,10 0,09 0,04
perforowana®
Cegta ceramiczna
6 perforowana 0,50 0,09 0,04
Porotherm®
Bloki kanatowe z
7 |petonu lekkiego LAC?) 0;50 0,09 0,04
Elementy z
autoklawizowanego
8 betonu komérkowego B 100 0,14 0,04
AAC 5%

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

8)

Beton zwykly klasy C12/15 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Prefabrykowane ptyty z betonu zwykiego klasy C16/20 + C50/60 weditug normy PN-EN 206+A1:2016, o grubosci
240 mm.

Cegta ceramiczna peina klasy 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci = 1,7 kg/dm®.

Cegta wapienno-piaskowa petna klasy 30 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci = 1,8 kg/dm?.

Cegta wapienno-piaskowa perforowana (z otworami) wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
mniejszej niz 20,0 N/mm? (klasy nie nizszej niz 21), o grubosci $cianki nie mniejszej niz 100 mm i gestosci nie mniejszej niz
1,4 kg/dm?®

Cegta ceramiczna perforowana pionowo Porotherm klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015; o grubosci $cianki
min. 10,3 mm i gestosci 2 0,9 kg/dm?3.

Bloki kanatowe z betonu na kruszywie lekkim LAC, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 4 N/mm? wedtug normy
PN-EN 1520:2011 i gestosci = 1,2 kg/dm3.

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego AAC 5, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5 N/mm? wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015 i gestosci 0,6 kg/dm?3.

Nos$no$¢ charakterystyczng na $cinanie dla dlugo$ci posrednich (L) nalezy oblicza¢ wedtug wzoru podanego w p. 2.
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Tablica C3. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tacznikéw Kl-10N
na wyrywanie z podtoza i na $cinanie

Nosnos$¢ charakterystyczna oo g o
Glebokosé tacznikéw na wyrywanie NosHost cl:lzrzlé:ﬁz‘sig)czkn; tacznikéw
Poz. | Rodzaj podtoza |zakotwienia, z podioza, kN !
hef, mm N VRk,s przy VRk,s przy
B Lmin= 120 mm Lmax = 340 mm
1 2 3 4 5 6
1 |Beton zwykiy" 40 1,00 0,11 0,03
2 Cegia2 ceramiczna 0,75 0.15 0,03
petna?
Cegta ceramiczna
3 drazonad 0,60 0,15 0,03
Cegta ceramiczna
4 |drgzonai 0,40 0,15 0,03
poryzowana®
Cegta silikatowa
5 drazonad 60 0,50 0,15 0,03
Bloki petne z
6 |betonu lekkiego® 0,60 0.15 0,03
Autoklawizowany
7 |beton komoérkowy 0,30 0,15 0,03
AAC 27
Autoklawizowany
8 |beton komérkowy 0,90 0,15 0,03
AAC 58

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

8)

Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Cegta ceramiczna peina klasy 20 wedtug normy PN-EN 771-1:2011 i gestosci = 1,7 kg/dm?®.

Cegta ceramiczna pionowo drgzona klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015; grubo$¢ $cianki min. 13 mm
i gestosci 2 0,95 kg/dm3.

Cegta ceramiczna pionowo drgzona i poryzowana klasy 15 wedlug normy PN-EN 771-1+A1:2015; grubo$¢ $cianki min.
10 mm i gestosci = 0,8 kg/dm3.

Cegta silikatowa drgzona pionowo klasy 15 wediug normy PN-EN 771-2+A1:2015; grubo$¢ $cianki min. 22 mm
i gestosci 2 1,3 kg/dm?®.

Bloki petne z betonu kruszywowego lekkiego, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? (klasy wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 2) wedtug normy PN-EN 771-3+A1:2015 i gestosci = 1,56 kg/dm?®.

Autoklawizowany beton komérkowy klasy 2 (wedtug sredniej wytrzymatosci na Sciskanie), klasa gestosci min. 400, wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015. R

Autoklawizowany beton komérkowy klasy 5 (wedtug Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie), klasa gestosci min. 600, wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015.

Nos$nos¢ charakterystyczng na $cinanie dla diugo$ci posrednich (L) nalezy obliczaé wedtug wzoru podanego w p. 2.
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Tablica C4. Nosnosci charakterystyczne zamocowan tgcznikéw KI-10NS
na wyrywanie z podtoza i na $cinanie
Nosnosé
- charakterystyczna Nosnosc¢ charakterystyczna tagcznikow
Gtebokosé i P ; rimamia)
. . oo gcznikéw na wyrywanie na scinanie®, kN
Poz. | Rodzaj podtoza |zakotwienia, z podioza, kN
hef, mm :
Nrx VRk,s przy VRk,s przy
Lmin= 140 mm Lmax = 340 mm
1 2 3 4 5 6
1 |Beton zwykiy" 0,90 0,12 0,04
2 Cegiaz) ceramiczna 0,90 0.12 0,04
petna
3 dCreagz{:n:gramlczna 0,90 0,12 0,04
Cegta ceramiczna
4 |drgzonai 0,50 0,12 0,04
poryzowana® 60
5 g;g*gnsa'gbamwa 0,75 0,12 0,04
Bloki petne z
6 |betonu lekkiego 0,60 0,12 0,04
LACSH
Autoklawizowany
7 |beton komérkowy 0,60 0,12 0,04
AAC 27
" Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.
2 Cegta ceramiczna petna klasy 20 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci 2 1,7 kg/dm?.
3 Cegta ceramiczna pionowo drazona klasy 15 wediug normy PN-EN 771-1+A1:2015; o grubosci $cianki min. 13 mm
i gestosci 2 0,95 kg/dm?.
4 Cegta ceramiczna pionowo drazona i poryzowana klasy 15 wediug normy PN-EN 771-1+A1:2015; o grubosci $cianki min.
10 mm i gestosci = 0,8 kg/dm3.
% Cegtla silikatowa drgzona pionowo klasy 15 wediug normy PN-EN 771-2+A1:2015; o grubosci $cianki min. 22 mm
i gestosci 2 1,3 kg/dm?.
%  Bloki petne z betonu kruszywowego lekkiego, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? (klasy wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 2) wedtug normy PN-EN 771-3+A1:2015 i gestosci = 1,56 kg/dm?®.
7 Autoklawizowany beton komorkowy klasy 2 (wedtug $redniej wytrzymatosci na $ciskanie), klasa gestosci min. 400, wedtug
normy PN-EN 771-4+A1:2015.
8 No$nos¢ charakterystyczng na $cinanie dla dtugo$ci posrednich (L) nalezy oblicza¢ wedtug wzoru podanego w p. 2.
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Tablica C5. No$nosci charakterystyczne zamocowan tgcznikow Ki-10M
na wyrywanie z podtoza i na $cinanie

Nosnos¢
Glebokosé charakterystyczna Nosnos¢ charakterystyczna tagcznikéw
Poz. | Rodzai podio zakitw'e:'; facznikéw na wyrywanie na $cinanie®), kN
z. Zaj podioza h lenta, z podioza, kN
ef, MM
NRi VRk,s przy VRi,s przy
Lmin=70 mm Lmax =300 mm

1 2 3 4 5 6

1 |Beton zwykiy" 60 1,00 0,67 0,04
Cegta ceramiczna

2 peina? 0,40 0,18 0,04
Cegta ceramiczna

3 drazona® 0,40 0,18 0,04
Cegta ceramiczna

4 |drgzonai 25 0,30 0,18 0,04
poryzowana®
Cegta silikatowa

5 peina®) 0,60 0,18 0,04
Cegta silikatowa

6 drazona?) 0,50 0,18 0,04
Bloki petne z

7 |betonu lekkiego 0,60 0,26 0,04
LAC® 40
Pustaki z betonu

8 |iekKiego AAC 29 G40 %26 0.04

1)
2)
3)

4)

5)
6

7

8)

8)

Beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Cegta ceramiczna petna klasy 30 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015 i gestosci 2 1,70 kg/dm?®.

Cegta ceramiczna drazona pionowo klasy 15 wedtug normy PN-EN 771-1+A1:2015; o grubosci $cianki min. 13 mm
i gestosci 2 0,95 kg/dm?.

Cegta ceramiczna drgzona i poryzowana klasy 15 wediug normy PN-EN 771-1+A1:2015; o grubosci scianki
min. 10 mm. i gestosci = 0,80 kg/dm3.

Cegta silikatowa petna klasy 20 wedtug normy PN-EN 771-2+A1:2015 i gestosci 2 2,0 kg/dm®.

Cegta silikatowa drgzona pionowo klasy 15 wediug normy PN-EN 771-2+A1:2015; o grubosci $cianki min. 30 mm
i gestosci = 1,6 kg/dm?.

Bloki peine z betonu kruszywowego lekkiego, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? wedtug normyj
PN-EN 771-3+A1:2015 i gestosci 2 1,56 kg/dm?®.

Pustaki z betonu kruszywowego lekkiego o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2 N/mm? wedtug normy PN-EN
771-3+A1:2015, o grubosci $cianki min. 30 mm i gestosci = 0,80 kg/dmd.

Nos$no$¢ charakterystyczng na scinanie dla dtugosci posrednich (L) nalezy obliczaé wedtug wzoru podanego w p. 2.
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